
Dokumentansvarig: Jon Jonsson Fastställare: Marta Peterson Fastställt: 2019-03-03
Dokument-id: RA-1907-v.7.0 Miljö - Fasadfärger testade av Folksam och miljöbedömning

1 (4)

Fasadfärger testade av Folksam 2018 och miljöbedömning (dec 2018) 
enligt Byggvarubedömningen (BVB) 
I denna förteckning finns BVBs bedömningar för olika målningssystem för utomhusfärg (träfasader) som Folksam bedömt som Bra val vad 
gäller funktion. Här återfinns de färger där täckfärg, grundfärg och grundolja för målningssystemen är bedömda som minst Accepterad i 
BVB.

I detta test har Folksam också gjort en egen bedömning av produkterna utifrån Miljö/Hälsa-aspekt, vilket påverkar deras totala bedömning 
hos Folksam. 
Testet finns att läsa här: https://www.folksam.se/media/fargrapporten-2018_tcm5-38404.pdf

Minimikravet inom LF att färgerna är minst accepterade av BVB (  Accepteras). 

Informationen ska ses som en förenklad guide för att göra ett aktivt miljöval.
Har ni funderingar så kontakta Jon Jonsson, jon.jonsson@lf.goteborg.se, 031-365 01 43
I slutet av dokumentet återfinns en teckenförklaring.

https://www.folksam.se/media/fargrapporten-2018_tcm5-38404.pdf
mailto:jon.jonsson@lf.goteborg.se
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Produkt

Tillverkare
Varunamn

Miljömärkning BVB
(täckfärg)

Av 
leverantör 
rek. 
grundfärg

BVB Av leverantör 
rek grundolja

BVB  Nanopartiklar

Alcro
Bestå Täckfärg

Täckfärg, 
grundfärg

Accepteras

Bestå 
Grundfärg

Accepteras 

Bestå 
Impregnerings-
olja

Accepteras 

Täckfärg, 

grundfärg=

Flügger
Wood Tex 
Uteakrylat Täckfärg, 

grundfärg

Accepteras

Wood Tex 
Utegrund

Accepteras 

Wood Tex 
Grundolja

Accepteras 

-

Alcro Arkitekt  
grundfärg

Accepteras

Bestå 
Grundfärg

Accepteras

Bestå 
Impregnerings-
olja

Accepteras 

Täckfärg, 

grundfärg=

Beckers
Perfekt 
Akrylatfärg

 
Täckfärg, 
grundfärg

Accepteras

Perfekt 
Trägrund Accepteras 

Perfekt 
Impregnerings-
olja

Accepteras 

Täckfärg,Grundo

lja=

Beckers
Akrylatfärg 
Max

 
Täckfärg

Accepteras

Primex 
grundfärg Accepteras 

Primex 
grundolja Accepteras

-

Beckers 
Fasadfärg 
helmatt

-

Accepteras

Primex 
grundfärg Accepteras 

Primex 
grundolja Accepteras

-

http://www.svanen.se/
http://www.svanen.se/
http://www.svanen.se/
http://www.svanen.se/
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Produkt

Tillverkare
Varunamn

Miljömärkning BVB
(täckfärg)

Av 
leverantör 
rek. 
grundfärg

BVB Av leverantör 
rek grundolja

BVB  Nanopartiklar

Carat -
DAW/caparol

-

Accepteras

-(behövs ej) -(behövs ej) Grundolja LF

Accepteras
Täckfärg

Intact-
DAW/caparol

-

Accepteras

Intact 
fasadgrund, 
Fasadgrund 
LF

Accepteras

Grundolja LF

Accepteras

-

Wood tex 
täcklasyr - 
Flügger

-

Accepteras

- - - -

One super tech-
Nordsjö/Akzo 
nobel

 
Täckfärg

Accepteras

Tinova primer 
exterior Accepteras

Tinova wood 
base oil Accepteras

Täckfärg

Tinova premium 
exterior  

Täckfärg
Accepteras

Tinova primer 
exterior Accepteras

Tinova wood 
base oil Accepteras

:grundfärg, 
grundolja

http://www.svanen.se/
http://www.svanen.se/
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= Svanenmärkning, miljöstandard som omfattar både krav på innehåll och tillverkningsskedet

Byggvarubedömningen (BVB)
Används av Lokalförvaltningen för granskning och registrering av produkter som används i projekt.

 = Rekommenderas     = Accepteras     = Undviks     = Kräver ombedömning

= Produkten innehåller nanopartiklar.

= Produkten innehåller inte nanopartiklar.

http://www.svanen.se/

